
Es el depósito excesivo de pelusa
o relleno de papel en las áreas de 
imagen y no imagen de las 
mantillas y placas de impresión.

Linting

Causa Recomendación

El Tack de la tinta es muy alta para el tipo de papel Reemplazar con tintas con menor Tack. Consultar con 
proveedor de tinta.

Depósito excesivo de pelusa  de papel en las áreas de 
imagen y sin imagen de mantas y placas

El papel tiene una formación superficial débil. Puedes 
intentar agregar alcohol o substitutos de Alcohol para 
modificar el comportamiento del agua. 
Definitivamente consulte con su proveedor de papel.

Ajustes de impresión incorrectos. Hacer ajustes según recomendaciones del proveedor.

Balance Tinta / agua incorrecto. Checar  balance Tinta/agua tinta 

Mantillas deformadas. Verificar que las propiedades del lavador de rodillos y 
mantillas sea el adecuado.

Bajo calibre en mantillas de impresión. Revise el calibre de las mantillas  y cámbielas de ser  
necesario.


